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AVANT-PROPOS 

L'étude des perles de verre a fait d'extraordinaires progrès au 
cours des deux dernières décennies et le principal objectif des 
archéologues, des ethnographes et des collectionneurs semble être de 
dater les spécimens. Bien qu'un certain nombre de chronologies aient 
été produites concernant diverses régions ethnogéographiques de 
l'Amérique de Nord, aucune d'entre elles n'est complète, que ce soit du 
point de vue chronologique proprement dit ou du point de vue 
typologique. Bref, il faudra effectuer beaucoup plus de recherches 
avant de pouvoir en arriver à une véritable chronologie générale. 

Bien que les spécimens provenant de sites archéologiques datés avec 
précision constituent des sources de données primaires lorsqu'il s'agit 
de déterminer l'époque des types de perles, les fiches et les catalogues 
de présentation des fabricants et des marchands de perles, datés avec 
exactitude, ou datables, sont également utiles car ils indiquent ce qui 
était fabriqué et vendu, à une époque ou à un endroit donné. Ce fut par 
conséquent une agréable surprise de découvrir que le Museum of Mankind 
(Section ethnographique du British Museum), 6 Burlington Gardens, à 
Londres, en Angleterre, a en sa possession plusieurs collections 
importantes de perles, et notamment le "Venetian Bead Book" et le "Levin 
Catalogue". Comme les deux ouvrages comportent un assortiment varié de 
perles qui peuvent être datées avec suffisamment d'exactitude, nous les 
avons décrites en détail pendant l'automne 19 75 au cours duquel 
nous avons effectué en Angleterre des recherches sur les artefacts, de 
l'époque de la traite des fourrures, pour la Direction des lieux et des 
parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Ottawa. 

Nous remercions à ce propos Kenneth J. Barton, qui a rendu notre 
séjour en Angleterre si agréable et si fructueux. Nous tenons à 
remercier le personnel du Museum of Mankind et en particulier, B.J. 
Mack, conservateur adjoint, pour nous avoir aménagé un lieu de travail 
et pour l'aide qu'il nous a apportée. 

Le guide de description et de classification des perles de verre qui 
complète le présent volume a été rédigé à l'intention du personnel de la 
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, 
parce qu'aucune des typologies actuelles n'est suffisamment complète ou 
éclairante pour permettre au personnel non formé participant aux 
fouilles ou travaillant en laboratoire de répertorier adéquatement les 
divers types de perles trouvées dans les sites canadiens. Conçu pour 
jouer un rôle explicatif, dans le genre des guides pratiques, cet 
ouvrage non seulement caractérise tous les types de fabrication des 
perles et les sous-catégories rencontrées jusqu'à présent dans les sites 
de l'Amérique du Nord mais définit également leurs attributs et explique 
comment les décrire. Le matériel d'interprétation est présenté dans le 
but d'aider ceux qui désirent faire une analyse dépassant le stade 
descriptif. 
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SOMMAIRE 

Le "Levin Catalogue" est composé de deux collections semblables de 
perles de verre et de pierre, réunies par Moses Lewin Levin, marchand de 
perles dont le commerce se poursuivit de 1830 à 1913. Un total de 621 
perles de 128 modèles constitue les collections datant de 1851 à 1869. 
Même si les perles ont été utilisées comme objets de troc en Afrique, un 
certain nombre d'entre elles ont leurs homologues dans les lieux 
historiques d'Amérique du Nord, ce qui fait du catalogue un instrument 
de recherche susceptible d'aider ceux qui s'attachent à l'étude des 
perles de troc de l'Amérique du Nord. 

Présenté pour publication en 19 79 par Karlis Karklins, Direction des 
lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Ottawa. 
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INTRODUCTION 

Le "Levin Catalogue" est constitué de deux collections de perles 
semblables achetées par le Museum of Mankind en 1863 et 1960. La 
collection de 1863 est composée de quatre petites feuilles cartonnées 
auxquelles on a fixé un total de 124 rangs de quelques perles. La 
phrase "Presented by M.L. Levin, manufacturer, Bevis Marks, London" est 
écrite à l'encre, à la main, en haut de chaque feuille. Il y a 
également une légende correspondant à chaque groupe de perles, écrite de 
la même façon au bas de chaque fiche (voir les légendes des figures pour 
plus de détails). 

La partie 1960 du catalogue est constituée de trois coffrets de 
présentation à dessus de verre, d'environ 20 x 30 cm contenant un total 
de 5 7 rangs de perles, dont la plupart sont des doubles de la collection 
de 1863. Deux des coffrets portent la mention "Beads such as are used 
by Traders in West Africa, & given in exchange for Palm Oil & other 
African produce. Presented by M.L. Levin Esq., Manufacturer, Bevis 
Marks E.C.". L'autre coffret porte l'inscription "Beads such as have 
been used by Traders in West Africa as barter for Palm Oil and other 
African produce. Presented by M.L. Levin Esq., Manufacturer, Bevis 
Marks E.C" sur le couvercle, alors que l'inscription précédente 
apparaît sur le fond du coffret. 

Bien qu'on n'ait trouvé aucun renseignement concernant le catalogue 
Levin ou M.L. Levin lui-même, dans les fichiers du musée, des recherches 
subséquentes dans plusieurs bibliothèques de Londres et de Birmingham 
nous ont permis de réunir la documentation nous permettant de présenter 
une brève histoire d'ensemble de M.L. Levin et de son commerce de 
perles. Ces matériaux nous ont servi à dater les deux collections qui 
constituent le catalogue. 
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M.L. LEVIN ET COMPAGNIE 

Moses Lewin Levin fit ses débuts dans le commerce, en 1830, en tant 
que "importer of French fancy goods" au 12 Jewry Street, Aldgate, à 
Londres (Robson's London Commercial Directory 1830). L'année suivante, 
Levin était propriétaire d'un magasin de jouets d'importation et de 
perles ("Bead and Foreign toy-warehouse") et s'était associé à Ephraim 
L. Levin, "Dealer in Clock and Watch-tools, etc." (Critchett 1831: 
240). 

En 1838, les Levin s'installaient au 16 Great Alie Street, Goodman's 
Fields, à Londres où ils continuèrent à gérer leur commerce pendant les 
dix années suivantes, en tant qu'importateurs "of fancy french 
jewellery, toys, beads, clocks, music boxes and other foreign 
manufactures; also Birmingham and Sheffield goods of every description" 
(Kelly 1838: 348; 1840: 161; 1845: 828; 1847: 341). En 1848, Ephraim 
Levin se mit à son compte, en tant qu'importateur d'articles de luxe, de 
perles et de jouets, laissant Moses Levin gérer seul le commerce 
d'import-export (Kelly 1848: 920; 1849: 8 75). L'année suivante, on 
parle de Moses Levin en disant qu'il a "a large supply of beads and 
cutlery in bond for the indian and african trade (Kelly 1849: 8 75). 

En 1851, M.L. Levin déménagea ses affaires prospères au 1 Bevis 
Marks, dans l'est de Londres (Kelly 1851: 850). En trois ans, Levin 
avait étendu son marché et avait ajouté l'Amérique à l'Inde et à 
l'Afrique (Kelly 1854: 1009). En 1862, Levin était devenu un 
"manufacturer and importer of beads, coral, german cutlery, arms etc. 
for the african, american and indian markets" (Kelly 1862: 1072). 
Cependant, comme il était courant de désigner par le terme 
"manufacturer" les marchands, qu'ils aient ou non fabriqué quelque 
chose, il n'est pas du tout certain que Levin ait jamais fabriqué de 
perles. De fait, compte tenu des installations spéciales, de la 
compétence et du nombre d'ouvriers nécessaires pour fabriquer des perles 
de verre dans un but commercial, il est probable qu'il n'en fabriqua 
pas. 

La société de Moses Levin continua en tant que "manufacturer" de 
perles jusqu'en 1869, en plus d'importer "coral, amber and glass beads, 
muskets and musket flints, mother-o'-pearl shell, cowries and african 
ivory" (Kelly 1866: 1192; 1869: 1034). Par la suite, Levin ne figure 
plus qu'en tant qu'"importer". En 18 76, ses importations comprenaient 
notamment "corals for the african and india trade, beads for trimmings 
etc". (Kelly 18 76: 1108). 

La Moses L. Levin demeura jusqu'en 1893 à son adresse du 1 Bevis 
Marks comme importatrice de "beads, coral, agate, amber and glass for 
african and home trade; guns, arms and military stores of every 
description" (Kelly 1885: 1072; 1893: 1136). L'année suivante 
l'entreprise déménagea au 101 Leadenhall Street, à quelques rues 
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seulement de son ancienne adresse (Kelly 1894: 1150). En 1898, la 
compagnie Levin est indiquée comme importatrice de perles de Venise, de 
Bohême et d'Allemagne (Kelly 1898: 1230). 

Au cours des treize années suivantes, la compagnie s'occupa surtout 
d'importation de perles, d'ambre, de corail et de cauris ainsi que de 
vente d'armes de collection (Kelly 1905: 1362; 1911: 1929). Enfin, en 
1912, l'entreprise de M.L. Levin déménagea au 9 Hills Place, au centre 
de Londres et redevint "manufacturer" de tubes de verre (petites perles 
tubulaires) et de perles (Kelly 1912: 1045). Cependant ce changement 
fut de courte durée et deux ans plus tard la Moses Lewin Levin s'était 
retirée des affaires. 
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INVENTAIRE DES MODELES DE PERLES 

Le catalogue de Levin comprend 186 perles étirées de 43 modèles, 784 
perles enroulées de 76 modèles, 34 perles moulées-pressées de 7 modèles 
et 17 perles de cornaline de deux modèles. Les spécimens de verre sont 
classés d'après une version améliorée du système mis au point par Kidd 
et Kidd (19 70), tel que présenté dans Karklins (1981). Les perles qui 
ne figurent pas dans le répertoire des Kidd sont marquées d'un 
astérisque (*) parce qu'elles ne possèdent pas encore de numéro de 
modèle. Leur code type présente des lettres séquentielles qui lui sont 
ajoutées pour faciliter la référence. 

Les couleurs sont désignées par les termes proposés dans le Color 
Harmony Manual (Container Corporation of America 1958). Les codes de 
la Color Harmony correspondant à ces termes et leur équivalent dans le 
système de notation des couleurs de Munsell (Munsell Color 1976) sont 
donnés au tableau I. 

La diaphanéité des perles est décrite au moyen des termes opaque, 
translucide et transparent. De façon schématique, les perles 
opaques sont imperméables à la lumière sauf aux extrémités les plus 
minces. Les pièces translucides laissent passer la lumière mais la 
diffusent, de sorte que les objets vus à travers elles sont indistincts. 
Les objets vus à travers les perles transparentes demeurent nets. 

Bien que la terminologie utilisée pour décrire les formes soit tout 
à fait simple, quelques commentaires pourront peut-être aider à préciser 
certains termes. Toutes les perles tubulaires ont une coupe 
transversale ronde, à moins d'indications contraires. Les spécimens 
circulaires ont la forme d'un tore (d'une bague), c'est-à-dire la 
forme de la plupart des perles de broderie ("seed", "pound", "pony"). 
La catégorie des perles rondes comprend non seulement des perles 
sphéroîdales, mais aussi des perles ellipsoïdales et en forme de 
barillet. Les perles plates en forme de "disque" sont ovales ou 
rondes, et elles ont été aplaties à la perforation au moment où le verre 
était encore visqueux. 

Perles étirées 

Les perles étirées sont faites à partir de sections de tubes de 
verre provenant d'une bulle de verre fondu. Les extrémités des perles 
peuvent être découpées, ou arrondies à la suite d'une nouvelle fusion et 
d'un nouveau mélange. 
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Tableau 1. Index des couleurs du catalogue Levin 

Nom Color Harmony 

jaune olive 

jaune soleil 
pâle 

moutarde 

brun moutarde 
ambre 

cannelle 

orange feuille-morte 

érable 

gris plomb 

séquoia 

rouge red barn 

écarlate 
brun rosâtre 

vin rosé 
rubis 

orchidée voilée 

bleu hollandais vif 

ultramarine 

bleu marine vif 
bleu de Copenhague 

bleu moyen 

bleu gris 

bleu profond 

bleu pâle 

bleu céruléen 

bleu oeuf de merle 

bleu vif 
bleu turquoise moyen 

turquoise 

bleu aqua 

turquoise vif 

vert jade foncé 

vert vague 

ve r t vi f 
vert foncé 

vert pomme 

vert palme foncé 
blanc 
blanc d'huître 

gris clair 

noir 

Code Color Harmony 

1 le 

1-1/2 ga 
2 ic 
2 ne 

2 pi 
3 le 

3 le 

4 ne 
4 ng 

5 ih 

6 ne 

6 pg 
7 pa 

7 pn 
8 le 
8 pc 

9 ec 

13 la 

13 pa 

13 pg 
13-1/2 ic 

13-1/2 ng 
14 ie 

14 pc 

15 ca 

15 ne 
16 ic 

16 le 
17 le 

17 pa 

18 gc 

18 la 

21 ng 
22 ie 

22 ne 

22 pi 

23 ic 

23 ni 
a 
b 
c 

P 

Correspondanc 

10.0Y 

5.0Y 
2.5Y 

2.5Y 

2.5Y 
10.0YR 

10.0YR 

5.0YR 
7.5YR 

10.0YR 

10. OR 

10.OR 

7.5R 
2.5YR 

10.0RP 

2.5R 

2.5RP 
7.5PB 

6.25PB 

7.5PB 
5.0PB 

5.0PB 
2.5PB 

2.5PB 

7.5B 

7.5B 
5.0B 

5.0B 
2.5B 

10.0BG 

2.5B 

7.5BG 

10. 0G 
5.0G 

2.5G 

2.5G 

10.0GY 

10.0GY 
N 
N 
N 
M 

e Munsell 

5/6 

8.5/8 
7/8 
6/8 
4/6 
7/8 
5/6 
6/12 

4/4 
4/1 
4/8 
3/8 
4/14 
2/2 
4/6 
3/10 

7/4 
4/11 

3/12 

2/7 
5/7 
3/6 
5/4 
3/8 
8/2 
4/8 
6/6 
5/7 
5/5 
4/8 
6/4 
6/8 
4/5 
5/4 
5/10 

3/6 
6/6 
4/4 
9/0 
8/0 
7/0 
1/0 
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la - Perles monochromes tubulaires 

Ial6 Tubulaire; gris bleu opaque; 1 spécimen (fig. 2, colonne de 
droite, rangée 2). Extrémités découpées. 

Longueur: 2 7,8 mm Diamètre: 8,9 mm 

Ial9 Tubulaire; bleu marine vif transparent; 1 spécimen (fig. 2, 
colonne de gauche, rangée 1). Extrémités découpées. 

Longueur: 32,4 mm Diamètre: 10,2 mm 

Ia*(a) Tubulaire; jaune soleil translucide; 1 spécimen (fig. 2, 
colonne du centre, rangée 1). Extrémités découpées. 

Longueur: 19,9 mm Diamètre: 5,0 mm 

Ia*(b) Tubulaire; brun moutarde transparent; 1 spécimen (fig. 2, 
colonne du centre, rangée 4). Extrémités découpées. 

Longueur: 2 2,0 mm Diamètre: 5,3 mm 

Ia*(c) Tubulaire; cannelle translucide; 4 spécimens (fig. 2, 
colonne du centre, rangées 2 et 9). Extrémités découpées et arrondies. 

Longueur: 14,6 - 17,6 mm Diamètre: 6,2 - 7,2 mm 

Ia*(d) Tubulaire; bleu de Copenhague transparent; 8 spécimens 
(fig. 2, colonne de gauche, rangée 2). Le verre présente une légère 
nuance dorée. Les extrémités sont bien arrondies. 

Longueur: 3,5 - 5,5 mm Diamètre: 3,6 - 4,2 mm 

Ia*(e) Tubulaire; vert palme foncé opaque; 1 spécimen (fig. 2, 
colonne de droite, rangée 1). Extrémités aplaties. 

Longueur: 23,5 mm Diamètre: 8,8 mm 

Ib - Perles tubulaires à fond ra5nochrcrne et à stries droites 
simples 

Ib*(a) Tubulaire; fond blanc opaque et 4 stries droites, bleu de 
Copenhague, transparentes, insérées dans une couche très mince de verre 
incolore; 1 spécimen (fig. 2, colonne du centre, rangée 3). Extrémités 
découpées. 

Longueur: 2 3,7 mm Diamètre: 4,3 mm 

Ib1 - Perles tubulaires â fond monochrome et à stries simples en 
spirale 

Ib'*(a) Tubulaire; fond noir opaque orné de 2 stries en spirale 
bleu turquoise moyen alternant avec 2 stries d'aventurine en spirale; 1 
spécimen (fig. 2, colonne de droite, rangée 4). Extrémités découpées. 

Longueur: 41,0 mm Diamètre: 6,9 mm 
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Ibb1 - Perles tubulaires S fond monochrome et à stries composées en 
spirale 

Ibb'*(a) Tubulaire; fond vin rosé transparent décoré de 3 
stries composées en spirale, gris plomb opaque sur séquoia opaque; 1 
spécimen (fig. 2, colonne du centre, rangée 10). Le fond semble noir 
sauf lorsqu'on l'expose à une forte lumière. Les extrémités sont 
découpées. 

Longueur: 4 7,1 mm Diamètre: 6,6 mm 

Ibb'*(b) Tubulaire; fond vin rosé transparent décoré de 3 
stries composées en spirale, noir opaque sur blanc opaque sur séquoia 
opaque; 1 spécimen (fig. 2, colonne du centre, rangée 11). Le fond 
semble noir sauf lorsqu'on l'expose à une forte lumière. Les extrémités 
sont découpées. 

Longueur: 40,6 mm Diamètre: 7,0 mm 

If - Perles noncchromes tubulaires taillées à facettes par meulage 

If*(a) Tubulaire, hexagonale sans angles; bleu marine vif 
transparent; 5 spécimens (fig. 3, colonne de droite, rangée 6). Ce type 
est fait d'une petite section de tube hexagonal comprenant une facette 
triangulaire taillée à chaque angle. Les facettes du corps sont faites 
de sections de tubes non modifiées en forme d'hexagones allongés. Il y 
a 18 facettes en tout. Les extrémités découpées sont relativement 
plates. Ce sont là ce qu'on appelait des "perles russes". 

Longueur: 6,6 - 7,9 mm Diamètre: 6,6 - 7,5 mm 

If*(b) Allongée, à facettes; séquoia translucide; 1 spécimen 
(fig. 3, colonne du centre, rangée 2). Cette perle présente au total 50 
facettes taillées: 30 facettes en forme de diamant au milieu et 10 
facettes pentagonales allongées à chaque extrémité. Ces dernières sont 
plates. 

Longueur: 49,4 mm Diamètre: 9,1 mm 

If*(c) Allongée, à facettes; rubis transparent; 6 spécimens 
(fig. 3, colonne de gauche, rangée 2; fig. 6, rangée 7). Ces perles 
sont recouvertes de 47 à 50 facettes taillées: de 29-30 facettes 
irrégulières en forme de diamant au milieu et 9-10 facettes pentagonales 
allongées à chaque extrémité découpée. 

Longueur: 3 7,2 mm Diamètre: 15,7 mm 

If*(d) Allongée, à facettes; bleu marine vif transparent; 1 
spécimen (fig. 3, colonne de gauche, rangée 7). Ce type a la même forme 
que le précédent. Les extrémités sont découpées mais aplaties. 

Longueur: 27,3 mm Diamètre: 13,8 mm 

If*(e) Allongée, à facettes; bleu de Copenhague opaque; 4 
spécimens (fig. 6, rangée 5). Ce type a la même forme que le 
précédent. 

Longueur: 37,6 - 39,6 mm Diamètre: 15,4 - 16,5 mm 
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If*(f) En forme de larme, à facettes; gris clair transparent; 3 
spécimens (fig. 3, colonne du centre, rangée 8). L'extrémité en pointe 
possède une coupe transversale hexagonale et présente 6 facettes 
pentagonales allongées orientées parallèlement à l'axe de perforation. 
La partie renflée est recouverte d'un grand nombre de petites facettes 
dont la forme varie de l'hexagone au diamant. 

Longueur: 19,1 - 20,0 mm Diamètre: 6,0 - 6,2 mm 

Io - Perles hexagonales tubulaires à fond monochrome présentant une 
"spire alternée" 

On obtenait ce modèle, semble-t-il, en faisant chauffer un tube 
hexagonal et en le tordant d'un côté puis de l'autre jusqu'à ce qu'une 
série d'ondulations apparaisse dans les facettes du corps de la perle. 

Io*(a) Perles à "spire alternée"; cannelle transparente; 1 
spécimen (fig. 3, colonne du centre, rangée 4, perle de gauche). Le 
spécimen présente quatre ondulations. Ses extrémités sont en pointe et 
dentelées. 

Longueur: 3 7,9 mm Diamètre: 4,9 mm 

Io*(b) Perles à "spire alternée"; érable transparent; 1 
spécimen (fig. 3, colonne du centre, rangée 4, perle de droite). Ce 
type a la même forme que le précédent. 

Longueur: 3 5,0 mm Diamètre: 4,6 mm 

Io*(c) Perles à "spire alternée"; vin rosé transparent; 2 
spécimens (fig. 3, colonne du centre, rangée 6). Ce type a la même 
forme que le précédent. 

Longueur: 3 7,3 - 38,6 mm Diamètre: 4,6 - 4,9 mm 

Io*(d) Perles à "spire alternée"; ultramarine transparent; 2 
spécimens (fig. 3, colonne du centre, rangée 3). Ce type a la même 
forme que le précédent. 

Longueur: 36,3 - 40,0 mm Diamètre: 5,8 - 6,1 mm 

Io*(e) Perles à "spire alternée"; bleu marine vif transparent; 
2 spécimens (fig. 3, colonne du centre, rangée 5). Ce type a la même 
forme que le précédent. 

Longueur: 32,3 - 36,6 mm Diamètre: 4,7 - 4,9 mm 

lib - Perles non tubulaires à fond monochrome et à stries droites 
simples 

IIb*(a) Circulaire; fond bleu marine vif transparent orné de 4 
stries blanches opaques, droites; 12 spécimens (fig. 2, colonne de 
gauche, rangée 4). 

Longueur: 2,0 - 3,2 mm Diamètre: 4,1 - 4,4 mm 

IIb*(b) Circulaire; taille moyenne; fond bleu marine vif 
transparent décoré de 5 stries blanches opaques, droites, extrêmement 
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minces; 10 spécimens (fig. 2, colonne de gauche, rangée 8). 
Longueur: 2,4 - 4,0 mm Diamètre: 4,8 - 5,7 mm 

Ilia - Perles tubulaires polychromes (à plusieurs couches) 

IIIa5 Tubulaire; couche extérieure écarlate transparente; coeur 
blanc opaque; 6 spécimens (fig. 2, colonne de droite, rangées 5 et 7). 
Tous les spécimens sont légèrement recourbés et présentent une surface 
"pelure d'orange". Les extrémités sont bien arrondies. Deux tailles 
sont représentées. 

Longueur: 21,6 - 23,7 mm Diamètre: 5,4 - 6,0 mm 
20,7 - 23,8 mm 8,4 - 9,4 mm 

IIIa*(a) Tubulaire; couche extérieure bleu marine vif, 
transparente; couche médiane bleu de Copenhague, translucide; coeur bleu 
marine vif transparent; 7 spécimens (fig. 2, colonne de droite, rangée 
9; fig. 5, rangée 11). Les surfaces sont ternes et piquées; les 
extrémités sont aplaties. 

Longueur: 26,6 - 27,6 mm Diamètre: 10,6 - 11,1 mm 

Illb' - Perles tubulaires à fond polychrome (plusieurs couches) et à 
stries simples en spirale 

IIIb'*(a) Tubulaire; couche extérieure séquoia opaque décorée 
de 4 larges stries blanches opaques en spirale; coeur noir opaque; 1 
spécimen (fig. 2, colonne de droite, rangée 3). Les extrémités sont 
dentelées. 

Longueur: 45,7 mm Diamètre: 7,9 mm 

Illbb1 - Perles tubulaires à fond polychrome (plusieurs couches) et 
à stries composées en spirale 

IIIbb'*(a) Tubulaire; couche extérieure séquoia opaque ornée de 
3 stries composées en spirale, vin rosé transparent sur blanc opaque; 
coeur vert pomme transparent; 1 spécimen (fig. 2, colonne du centre, 
rangée 12). Les extrémités sont découpées. 

Longueur: 45,5 mm Diamètre: 6,2 mm 

IIIc - Perles tubulaires polychromes (plusieurs couches) à coupe 
transversale carrée 

IIIc*(a) Tubulaire (coupe transversale carrée); couche 
extérieure et coeur bleu moyen transparent; couche médiane très mince, 
blanche opaque; 1 spécimen (fig. 3, colonne du centre, rangée 9). Les 
extrémités sont planes, l'arête et le coin des extrémités ont été 
meules. 

Longueur: 88,0 mm Diamètre: 15,7 mm 
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Illf - Perles tubulaires polychromes (plusieurs couches) taillées à 
facettes par meulage 

IIIf*(a) Tubulaire, hexagonale sans angles; couche extérieure 
ultramarine, transparente; coeur bleu hollandais vif, translucide; 5 
spécimens (fig- 3, colonne de droite, rangée 4). Ce type est fait d'une 
petite section de tube hexagonal où l'on a taillé à chaque angle une 
facette en forme de diamant. Les facettes du corps sont formées de 
facettes de tubes non modifiées en forme d'hexagone allongé. Chaque 
spécimen présente 18 facettes au total. Les extrémités découpées sont 
presque plates. Il s'agit d'une autre variété des "perles russes". 

Longueur: 7,4 - 9,0 mm Diamètre: 7,8 - 8,2 mm 

IIIf*(b) Tubulaire, hexagonale, semi-angulaire; couche 
extérieure et coeur ultramarine, transparents; couche médiane bleu 
hollandais vif, translucide; 3 spécimens (fig. 3, colonne du centre, 
rangée 7). Ce type est fait d'un tube hexagonal où l'on a taillé une 
facette triangulaire à tous les deux angles. L'espace entre chacune de 
ces facettes est occupé par une facette taillée en forme de diamant 
allongé. Six facettes hexagonales allongées, formées de facettes de 
tubes non modifiées, entourent le centre. Chaque spécimen présente 18 
facettes au total. Les extrémités sont découpées mais aplaties. 

Longueur: 21,3 - 21,4 mm Diamètre: 4,5 - 4,7 mm 

IIIf*(c) Tubulaire, hexagonale, semi-angulaire; couche 
extérieure et coeur bleu marine vif, transparents; couche médiane bleu 
hollandais vif, translucide; 1 spécimen (fig. 3, colonne du centre, 
rangée 1). Cette perle a la même forme que la précédente. 

Longueur: 5 7,5 mm Diamètre: 7,1 mm 

IIIf*(d) Allongée, à facettes; couche extérieure bleu marine 
vif, transparente; coeur bleu hollandais vif, translucide; 2 spécimens 
(fig. 3, colonne de gauche, rangée 3). Ce type possède 50 facettes 
taillées, au total: 30 facettes irrégulières en forme de diamant au 
centre et 10 facettes pentagonales allongées aux extrémités. Ces 
dernières sont découpées mais aplaties. 

Longueur: 32,3 - 32,7 mm Diamètre: 12,4 - 12,9 mm 

IIIf*(e) Allongée, à facettes; couche extérieure ultramarine, 
transparente; couche médiane gris clair, transparente; coeur mince, 
blanc opaque; 2 spécimens (fig. 3, colonne de gauche, rangées 4 et 6). 
Il existe deux tailles pour ce type. La plus petite est recouverte de 
55 facettes taillées: environ 33 facettes irrégulières en forme de 
diamant au centre et 11 facettes pentagonales allongées aux extrémités. 
La plus grosse possède 65 facettes du même genre (39 au centre et 13 aux 
extrémités). Les facettes d'extrémité ont été meulées dans la couche 
gris clair, ce qui fait du verre ultramarine une bande médiane. Les 
extrémités sont plates. 

Longueur: 34,2 mm; 32,2 mm Diamètre: 7,5 mm; 12,0 mm 

IIIf*(f) Allongée, à facettes; couche extérieure vert vif, 
transparente; couche médiane gris clair, transparente; coeur mince, 
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blanc opaque; 1 spécimen (fig. 3, colonne de gauche, rangée 5). Cette 
perle a la même configuration que la petite perle du type précédent, 
ainsi que les mêmes caractéristiques. 

Longueur: 36,0 mm Diamètre: 8,0 mm 

Illk - Perles tubulaires à "chevrons", plusieurs couches, et couche 
extérieure simple 

IIIk*(a) Tubulaire (discoïde); perle à chevrons comprenant 4 
couches "en étoile": (1) couche extérieure bleu marine vif, 
transparente; (2) couche blanche opaque; (3) couche séquoia opaque; (4) 
coeur blanc opaque; 13 spécimens (fig. 2, colonne de gauche, rangée 6). 
Les arêtes de la seconde couche transparaissent comme des stries 
droites. Elles sont formées de très petites sections de tubes aux 
extrémités arrondies. 

Longueur: 1,8 - 4,0 mm Diamètre: 6,3 - 7,3 mm 

IIIk*(b) Tubulaire; perle à "chevrons" comprenant 4 couches "en 
étoile": (1) couche extérieure turquoise transparente; (2) couche 
blanche opaque; (3) couche séquoia opaque; (4) coeur blanc opaque; 6 
spécimens (fig. 2, colonne de droite, rangée 6). Les arêtes de la 
seconde couche transparaissent comme des stries droites. Tous les 
spécimens présentent une surface "pelure d'orange". Les extrémités sont 
bien arrondies. 

Longueur: 10,4 - 10,9 mm Diamètre: 6,7 - 7,7 mm 

IVa - Perles polychromes non tubulaires (à plusieurs couches) 

IVa*(a) Circulaire; couche extérieure écarlate, transparente; 
coeur blanc opaque; 10 spécimens (fig. 2, colonne de gauche, rangée 
11). 

Longueur: 3,0 - 3,9 mm Diamètre: 5,3 - 6,1 mm 

IVb - Perles non tubulaires à fond polychrome (plusieurs couches) et 
à stries droites simples 

IVb*(a) Circulaire; couche extérieure blanche opaque, ornée de 
22 stries droites en alternance d'écarlate transparent et de bleu marine 
vif opaque; coeur bleu gris opaque; 8 spécimens (fig. 2, colonne de 
gauche, rangée 12). 

Longueur: 4,6 - 5,8 mm Diamètre: 5,6 - 6,2 mm 

IVb*(b) 6 stries droites, blanches, opaques; coeur vert pomme 
transparent; 17 spécimens (fig. 2, colonne de gauche, rangées 7 et 10). 
Deux tailles sont représentées. 

Longueur: 2,9 - 4,1 mm Diamètre: 4,5 - 4,8 mm 
4,6 - 6,0 mm 6,2 - 6,7 mm 
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IVbb - Perles non tubulaires à fond polychrome (plusieurs couches) 
et a stries composées droites 

IVbb*(a) Circulaire; couche extérieure blanche opaque décorée 
de 6 stries composées droites faisant alterner l'écarlate transparent et 
le bleu marine vif opaque; coeur bleu gris opaque; 7 spécimens (fig. 2, 
colonne de gauche, rangée 9). 

Longueur: 4,4 - 6,0 mm Diamètre: 6,0 - 7,0 mm 

IVbb*(b) Circulaire; couche extérieure séquoia opaque décorée 
de 4 stries composées droites, bleu marine vif transparent sur blanc 
opaque; coeur vert, pomme transparent; 11 spécimens (fig- 2, colonne de 
gauche, rangée 3). 

Longueur: 2,4 - 3,3 mm Diamètre: 3,6 - 3,9 mm 

IVbb*(c) Circulaire; couche extérieure bleu turquoise moyen, 
transparente, ornée de 4 stries composées droites séquoia opaque sur 
blanc opaque; coeur gris clair translucide; 13 spécimens (fig. 2, 
colonne de gauche, rangée 5). 

Longueur: 2,1 - 2,8 mm Diamètre: 3,6 - 4,0 mm 

Perles enroulées 

Les perles de ce groupe ont été façonnées à partir d'un filet de 
verre enroulé à plusieurs reprises autour d'une tige de métal en 
rotation, jusqu'à ce qu'on obtienne une perle de la taille et de la 
forme voulues. 

Wla - Perles monochromes cylindriques 

WIa*(a) Cylindrique; jaune olive opaque; 11 spécimens (fig. 2, 
colonne de droite, rangée 8; fig. 5, rangée 12). Le verre présente des 
rayures. 

Longueur: 17,6 - 18,7 mm Diamètre: 11,5 - 12,6 mm 

WIa*(b) Cylindrique; bleu moyen translucide; 3 spécimens (fig. 
2, colonne du centre, rangée 8 ) . Ces perles présentent un contour 
irrégulier et une surface terne. 

Longueur: 12,7 - 14,5 mm Diamètre: 8,2 - 8,3 mm 

Wlb - Perles monochromes rondes 

WTB1 Ronde; gris clair transparent; 17 spécimens (fig. 1, 
colonne du centre, rangée 7; fig. 7, rangée 12). 

Longueur: 10,2 - 10,7 mm Diamètre: 10,7 - 11,2 mm 

WIb5 Ronde; bleu pâle translucide; 27 spécimens (fig. 1, 
colonne de droite, rangées 5 et 13; fig. 6, rangée 1; fig. 7, rangée 


